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STRUKTUR DER PERJODSAURE H JO,

0. JARCHOW

Institut fur Strukturforschung, Deutsche Akademie der Wissenschaften. Berlin

Von den Sauerstoffsduren des Jods wurde bisher die Struktur der Jod-
sdure HJO, untersucht [1]. Die Anregung zu der hier vorliegenden Unter-
suchung der Perjodsdure kam von Dr. JenSovsky (Inst. f. Arbeitshygiene
und Berufskrankheiten, Prag), der sich fiir dessen Struktur wegen ihres
Zusammenhanges mit Komplexverbindungen interessiert.

Die Perjodsiure H.JO, bildet farblose, an der Luft zerfliessende Kristalle.
Zum Zwecke einer rontgenographischen Untersuchung wurden diese Kristalle
deshalb mit einer Polysterolschicht umgeben, worin sie sich hinreichend
bestandig zeigten. Weissenberg-Aufnahmen um verschiedene Achsen mit
Mo-Strahlung ergaben:

Raumgruppe: P2,/n.
Gitterkonstanten:

a=530Ab=1840A, c=498A, = 111°30

P, (vw)

Abb. 1. Verallgemeinerte Patterson-Projektion P;(vw) der Perjodsédure.



742 0. Jarchow

Die Dichte der Perjodsédure ergab sich unter der Annahme von 4 Formelein-
heiten in der Zelle zu D = 3,43 g/cm3, einem Wert, der mit den Dichten
dhnlicher Verbindungen vergleichbar ist.*

In der ersten verallgemeinerten Pattersonprojektion P,(uw) (siche Abb. 1)
ist die 6-er Koordination des Sauerstoffs um das Jod sowie die J-J-Vektoren
deutlich zu erkennen. Die Pattersonprojektion P(vw) bestétigte die aus P, (uw)
erhaltene z-Koordinate fiir das Jod-Atom. Diese J.-Lagen bildeten den
Ausgangspunkt von sukzessiven Naherungsverfahren, deren vorlaufige Ergeb-
nisse in Abb. 2 und 3 gezeigt sind. Das J-Atom ist demnach in (evtl. etwas

R — -
| @ e 47 0 °
P 3\

ol ~ ¢ [ O]
§(xy)
. . o S a+b
Abb. 2. Elektronendichte der Perjodsédure projiziert auf die Diagonalebene 5 C
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Abb. 3. Elektronendichte der Perjodsidure projiziert auf die b, c-Ebene.

verzerrten) Oktaedern von Sauerstoff umgeben. Die aus den Projektionen
erschlossenen angendherten J-O-Abstinde stimmen etwa mit den in anderen
Verbindungen gefundenen [2, 3] iiberein.

* Wie Dr. Hauptman, Physikalisches Institut, Prag, mir mitteilte, stimmt dieser
Wert mit der von ihm inzwischen pyknometrisch bestimmten Dichte innerhalb der
Fehlergrenzein tberein.
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Zusammenfassung

Aus Weissenbergaufnahmen wurde die Raumgruppe P2,/n ermittelt. Die
Zellkonstanten lauten: @ = 5,30 A, b = 18,40 A, ¢ = 4,98 A, f = 111°30’
In der Zelle sind 4-Formeleinheiten auf allgemeine Punktlagen verteilt.
Die asymmetrische Einheit enthélt eine Formeleinheit. Die Verfeinerung der
Struktur wurde aus Fourier und verallgemeinerten Projektionen gewonnen.

CTPOEHHME IMOOHON KICJOTHl HyJO,

0. APXOB
HHcTHTYT HecaejoBaHusA cTPYKTYpHl, I'epmanckas Axagemus llayw, Bepiann
BriBojist

ITo penrreHorpammam BeiicenbGepra ompeJenaeHa IIPOCTPAHCTBCHHas rpymma P2i/n.
IocTosiEEbie pemwerku: @ = 5,30 A, b = 18,40 A, ¢ = 4,98 A, 8 = 111°30’.

B anemeHTapHOIT sTueiiKe PacIONIOMKEHBl 4 eUHUIGLI CTPYKTYPEL 00JIafalomue ¢HMMET pHeil
4-ro mopsitka. HeccuMeTpuuecKass yacTh COJICPHUT OJHY C/IHHUITY CTPYKTYpHl. Onpenenenue
CTPYKTYPH! YTOYHEHO IO npoeriuAM (Dyphe U 10 OOIUM HPOEKIUAM.

STRUKTURA KYSELINY JODISTEJ H,JO,

0. JARCHOW

Ustav pre vyskum Struktury, Nemecké akadémia vied, Berlin

Sahrn

Pomocou Weissenbergovych snimok uréila sa priestorovéd grupa P2,/n. MrieZkové
kon$tanty sti: @ = 5,30 A, b = 18,40 A, c = 4,98 A, = 111°30’

V zékladnej bunke st rozdelené 4 Struktirne jednotky v Stvorndsobnej polohe. Asy-
metrickéd Gast obsahuje jednu Struktarnu jednotku. Vypresnenie Struktury sa ziskalo
z Fourierovych a vSeobecnych projekeii. -
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Herrn Dr. Jendovsky mochte ich fir die Uberlassung des Kristallmaterials auch
an dieser Stelle sehr herzlich danken.
Frau Prof. Boll-Dornberger danke ich fiir wertvolle Diskussionen und Hinweise.



