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Hustota tavenin stustavy Na;AlF.—AIF,—Al,0,—NaCl
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V préci [6] sme vyhodnotili vplyv prisady NaCl na zni%enie hustoty tavenin
ststavy Na,AlFg—Al,0,. Mo#no predpokladat, %e prisada chloridu sodného
bude mat za nisledok zvysenie aktivitného modulu ay,+/a,s+ v elektrolyte,
éo by pri elektrolyze mohlo viest k nepriaznivému ovplyvneniu reakeii na ka-
téde. Pri pouziti NaCl ako prisady sa bude zvySenie aktivity ay,+ pravde-
podobne musiet kompenzovat zvySenim koncentricie fluoridu hlinitého
v elektrolyte, t. j. zniZovanim kryolitového pomeru (K. P.).

Vplyv AJF; na rézne fyzikalnochemické vlastnosti, véitane hustoty elektro-
lytu, bol uZ systematicky prestudovany a tidaje réznych autorov st vyhodno-
tené v stibornych pracach [1—3]. Cielom nasej prace bolo urédit sidasny vplyv
prisad chloridu sodného a fluoridu hlinitého na hustotu tavenin zdkladnej sua-
stavy Na,AlF,—ALO,.

Experimentalna ¢ast

Pouzili sa rovnaké chemikalie, zariadenie a pracovny postup ako v préci [6].

Ako hranice sledovanej oblasti v koncentra¢nom Stvorstene stustavy NazAlF,—AIF;,—
—Al,0,—NaCl (obr. 1) sa volili tieto koncentracie zloziek: 16,6 9, AlF,;, 15 9, Al,O,
a 20 9% NaCl (vSetky koncentricie si vyjadrené vo vdh. %). V koncentraénom Stvor-
stene sa viedli dva rovinné rezy I. druhu: rez I,v,» a rez 2,v,v, ktoré pretinaji stranu
Naj AlF,—AIlF; v bode 1,0,0 o koncentrécii 7,4 9% AlF,; (K. P. = 2,5), resp. v bode 2,0,0
o koncentricii 16,6 9%, AlF, (K. P. = 2,0). Rezy a body sa oznadili podla [4, 5]. Volba
priamkovych rezov a sledovanych vzoriek v konecentraénych trojuholnikoch rovinnych
rezov a spdsob vyhodnotenia vysledkov bol rovnaky ako v prici [6].

Na zdklade nameranych hodnét sa zostrojili diagramy hustoty tavenin, ktorych figu-
rativne body lezia v koncentraénych trojubolnikoch rovinnych rezov 1,v,v (obr. 3) a 2,v,v
(obr. 4) pri 1000 °C. Diagramy st ohraniené stranami koncentraénych trojuholnikov
a izotermami pre 1000 °C. Hodnoty zodpovedajtce hustote tavenin sistavy Na,AlF,—
—AlF,—NaCl su extrapolované z prislu$nych priamkovych rezov, kedZe &isty kryolit
nebol k dispozicii [6].

Diskusia
Diagramy hustoty rovinnych rezov si podobné ako diagram hustoty sistavy

NazAlFg—AlL,O;—NaCl (obr. 2). Prisada NaCl zniZuje hustotu kryolitovych
tavenin v celej sledovanej oblasti viac, ne% zodpoveda pravidlu aditivity [6]. Na-
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proti tomu pri prisade Al,O; sa okrem moZného vplyvu zmeny S§truktiry
taveniny [6] uplatiiuje vplyv rozdielu medzi porovnavacou teplotou (1000 °C)
a teplotou primarnej kryStalizdcie tavenin v sledovanej oblasti v podstatne
vitsej miere. Zvysenie koncentracie Al,O, zniZuje hustotu taveniny len v tej
¢asti diagramu, ktord priblizne zodpoveda oblasti primérnej krystalizacie
Na,AlF,. V oblasti primirnej krystalizacie Al,O; sa prudké stiupanie teploty
primarnej kryStalizicie-pri zvySovani koncentricie Al,0, prejavi stipanim
hustoty. Izodensy prechadzaji minimom pribliZne na ¢iare sekundarnej krysta-
lizacie NazAlF;+ Al O, (na diagramoch vyznadena éiarkovane). Velmi vyrazny
je vplyv teploty pri reze 2,v,9, kde sa rozdiel medzi porovnavacou teplotou
a teplotou primarnej kryStalizdcie tavenin v oblasti vysokych koncentracif
NaCl meni v §irokom rozmedzi.

Prisada AlF; zniZuje hustotu kryolitovych tavenin. V sledovanej oblasti
koncentracii je vplyv fluoridu hlinitého na zniZenie hustoty relativne vyraz-
nejsi pri vyssich koncentracidch A'F, analogicky ako vplyv na zniZenie teploty
primarnej krystalizacie tavenin sustavy NagAlF—AlF;.

Sahrn

Sledoval sa sidasny vplyv prisad NaCl a AlF; na hustotu tavenin ststavy
Na AlF—Al,0;. Zostrojili sa diagramy hustoty pri 1000 °C dvoch rovinnych
rezov sustavy NagAlFe—AlF;—Al,0,—NaCl. Zistilo sa, Ze obidve prisady
znizuji hustotu kryolitovych tavenin, priéom déinnejsia je prisada chloridu
sodného.

ITJIIOTHOCTDL PACIIJIABOB CHCTEMBI Na,AlF,—AlF;—Al,0;—NaCl

K. MatuamoBcku, A. lcosa, M. ManuHOBCKMU

YCAH, MectuTyT Heoprammueckoif xumuu CioBaiKoiil akajgeMuu Hayk,
Gparucnapa

Kadegpa meopranmyeckoii XuMuu
EcrecTBeHHOTO (paKysaIbTeTa YHMBCPCHTCTa NMMeHM RoMeHckoro,
Bpatuciasa

HKadeapa meopranuyeckoii Texmosoruu CI0BALKOTO MOJIMTEXHH YCCKOIO HHCTHTYTA,
Bpatuciaasa

Habamo1amoch 3a coBMecTHLIM BiHsHMeM Jl00aBok NaCl u AlF,; ma 110THOCTL pacilia-
BoB cucteMsl NagAlF,—Al,0,. IocTponmuces juarpamMsl miorHoct st 1000°C gByx
IUIOCKOCTHLIX ceueHu it cuctemut Na,AlF,—AIF;—Al,0,—NaCl. Onpejenuniiocn, uyro 0de jo-
6aBKM IOHW’KAIOT INIOTHOCThL KPHMOJIMTOBLIX paciiaBoB, mpuueM jeclicTBue nobasku NaCl
sABIACTCA 0oJiee AKTUBHOM.
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Es wurde die gleichzeitige Einwirkung der Zusétze von NaCl und AlF; auf die Dichte

der Schmelzen des Systems NajzAlF¢—Al,O, untersucht. Dichtediagramme von zwei
Schnittebenen des Systems Na,AlF;—AlF,—Al,0,—NaCl bei 1000 °C wurden kon-
struiert. Es wurde festgestellt, dass beide Zusidtze die Dichte der Kryolithschmelzen
herabsetzen, wobei sich der Zusatz von NaCl als wirksamer erwies.
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